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1. Конус допускается изготовить из двух частей. Продольные швы должны 
быть смещены относительно друг друга.

2. *Размеры  для справок.
3. Сварные соединения III класса по СТБ 1016-96.
4. Швы сварных  соединений   по ГОСТ 14771-76.
5. Контроль сварных соединений производить внешним осмотром.
6. Остальные ТТ по СТБ 1014-95.


